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ABSTRAK

Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor.Pemuaian terjadi pada 3 zat yaitu pemuaian pada zat padat, pada zat cair, dan pada zat gas. dengan mengetahui koefisien muai panjang logam dan non logam maka dapat diketahui perbandingan koefisien muai panjang logam dan non logam sehingga dapat mengetahui pertambahan panjang yang terjadi akibat proses pemuaia. 
Kata kunci : pemuaian, logam, non logam
ABSTRACT

Thermal expansion is the increase of the size of an object due to the influence of temperature changes or increasing the size of an object due to receive heat.Thermal expansion happens on 3 substances namely thermal expansion in solids, liquid, and gas substances. by knowing the length of moving both coefficient of metal and non metal then it can be known to be moving both coefficient comparison length of metal and non metal so it can find out the length of the value added that results from the process of expansion.
PENDAHULUAN
Logam adalah bahan padat yang mempunyai nilai guna yang tinggi bagi masyarakat. Contohnya dalam bidang industry, konstruksi, rumah tangga dan lainnya. Dalam mengubah logam menjadi memiliki nilai guna tinggi, logam penuh dengan perhitungan, karena logam merupakan benda padat yang dapat memuai apabila terjadi pemanasan. Contohnya besi dalam pembuatan rel kereta api besi diberi sedikit celah yang memisahkan besi satu dengan besi lainnya hal ini bukan tanpa alasan dibuat. Celah –celah tersebut merupakan ruang yang diperlukan besi untuk memuai. Tanpa adanya celah maka besi akan membengkok. Dan hal tersebut dapat membahayakan penumpang kereta api.

Non logam juga mempunyai nilai guna di berbagai bidang. Contoh non logam yang mempunyai berbagai nilai guna adalah gelas atau kaca. Kaca mempunyai nilai guna dalam berbagai bidang contohnya bidang konstruksi dan rumah tangga. Kaca biasanya digunakan sebagai jendela rumah yang berbingkai kayu dan juga sebagai perangkat alat makan . bahan non logam juga dapat memuai contohnya dalam pembuatan jendela yang bingkai kayunya diberi sedikit celah. Seperti celah pada rel kereta api, celah pada bingkai jendela juga berfungsi sebagai ruang apabila celah memuai apabila terkena panas matahari. Dan apabila pada pembuatan jendela tidak dibuat celah pada bingkai tersebut maka kaca akan pecah. 

Dsalah satu factor yang mempengaruhi pertambahan muai panjang yaitu koefisien muai panjang dan perubahan suhu. Setiap benda padat mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda. Tetapi bagaimana berapa koefisien yang di punyai oleh setiap benda padat. Manakah koefisien yang lebih besar logam atau non logam. 
METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode praktikum. Dengan praktikum ini dilakuka praktikun muai panjang sehingga koefisien muai panjang logam dan non logam dapat diketahui. Penelitiaan ini dilakukan di Laboratorium Universitas Muhammadiya Prof. Dr. Hamka – Jakarta Selatan. Dengan waktu penelitian dari September sampai januari 2013.
Dengan Populasinya adalah LOgam dan Non logam sedangkan samplingnya Kaca dan Besih. Instrument penelitiannya adalah Muchenburg. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa koefisiem muai panjang Logam lebih besar dibandingkan dengan koefisien muai panjang Non Logam.
ANALISIS
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik subjek penelitian. Untuk melihat perbadingan koefisien muai panjang logam dan non logam di gunakan praktikum koefisien muai panjang  dengan metode uap.
HASIL

Table analisis
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PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel hasil analisis data, maka didapatkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan setelah melakukan percobaan. Yaitu nilai koefisien muai panjang didapatkan hasil sebagai berikut :

	No
	JENIS BATANG
	koefisien muai panjang
	koefisien muai luas
	koefisien muai volume

	
	
	
	
	

	1
	BESI
	0,0001200±0,0001107
	0,0002400±0,0000453
	0,000360000±0,000006795

	
	
	
	
	

	2
	BESI
	0,0004800±0,0001204
	0,00016800±0,00002408
	0,0025200±0,0003612

	
	
	
	
	

	3
	BESI
	0,000206±0,000025
	0,000412±0,00005
	0,000618±0,000075

	
	
	
	
	

	4
	BESI
	0,0001100±0,0000182
	0,0002200±0,0000364
	0,0003300±0,0000546

	
	
	
	
	

	5
	BESI
	0,000240±0,000032
	0,0004800±0,0000728
	0,000720±0,000096

	
	
	
	
	


	NO
	JENIS BATANG
	koefisien muai panjang
	koefisien muai luas
	koefisien muai volume

	
	
	
	
	

	1
	KACA
	0,000110±0,000018
	0,000220±0,000036
	0,000330±0,000054

	
	
	
	
	

	2
	KACA
	0,0000940±0,000015
	0,000188±0,00003
	0,000282±0,000045

	
	
	
	
	

	3
	KACA
	0,000100±0,000016
	0,000200±0,000032
	0,000300±0,000048

	
	
	
	
	

	4
	KACA
	0,000200±0,000027
	0,000400±0,000054
	0,000600±0,000081

	
	
	
	
	

	5
	KACA
	0,000130±0,000023
	0,000260±0,000046
	0,0003900±0,000069

	
	
	
	
	


Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien muai panjang pada logam lebih besar dibandingakan dengan koefisien non logam. Dengan pernyataan ini data disimpulkan pertambahan pajang logam lebih cepat daripada non logam.
KESIMPULAN

Berdasarkan tabel hasil analisis data, maka didapatkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan setelah melakukan percobaan. Yaitu nilai koefisien muai panjang. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien muai panjang logam lebih besar dibandingkan koefiien muai panjang non-logam. air dari uap ai pada selang menyumbat kalor dari uap ke batang. Air dari uap air pada selang menyubat perambatan kalor pada batang.
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